
Qualität ist das „A“ und „O“!

Ein kleines 1 x 1, mit dem man 
Werte erhält.
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Auswahl der Kriterien

• Schnitt

• Zähnung

• Zentrierung

• Bildqualität
Druckqualität / Papiererhaltung / Farbqualität

• Beschädigungen
Büge und Falten / Dünne Stellen / Abschürfungen
Risse, Stiche, Schnitte / Flecken 

• Abstempelung

• Gummierung
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Schnitt
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Zähnung
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Zähnung

Finnland 1866: Wappen im Oval, zungenförmig durchstochen. Diese 
Ausgabe ist berüchtigt für ihre häufig beschädigten „Zungen“. Ein bis 
drei fehlende Zähne gelten laut Katalog als übliche Erhaltung, für die 
der Katalogpreis gilt. Nahezu vollständige Zähnung ist A+-Status.
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Zentrierung

Osmanisches Reich 1871, Porto, 20 Paras (bister) und 1 Piaster 
(braunrot). Markentrennung mittels Durchstich. Gut zentrierte 
Marken sind bei dieser Ausgabe eine Seltenheit.
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Zentrierung

Das linke Markenbild ist optisch nahezu zentrisch, alle anderen nach rechts 
oder oben versetzt. 
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Bildqualität: Papiererhaltung - Tönungen

Niederländisch-Indien 1903–1908. Königin Wilhelmina 10 Cent, schiefer. 
Links: frisch erhaltenes Papier, in der Mitte bereits leicht vergilbt mit 
beginnenden Stockflecken und rechts stark oxidiert.
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Bildqualität: Papiererhaltung - Tönungen

Venezuela 1900 Simon Bolivar. 
Die Markenecke ist sehr stark 
oxidiert, spröde und teilweise 
abgebrochen (Einwirkung von 
Säure oder Feuer?)

Niederländisch-Indien 1912-1940
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Bildqualität: Farbqualität
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Bildqualität: Farbqualität

links/rechts:
Farben 

durch Sonne 
stark 

verblasst.
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Bildqualität: Farbqualität

Indien 1957–1963, Landkarte 20, 50 und 90 N.P., ausgeführt mit 
wasserempfindlichen Farben.
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Bildqualität: Farbqualität

Großbritannien 1887-1902. Marken mit wasserempfindlichen Farben.

Italien 1908: König Victor Emmanuel III. Linke Marke: ursprüngliche 
Farbe, die rechten beiden „gebleicht“, chemisch behandelt. 
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Beschädigungen: Büge und Falten
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Beschädigungen: Büge und Falten

Großbritannien 1989 und 1999. 
a) Druckfarbe durch Eckbug 
beschädigt, b) Bildfläche durch 
Querfalten beschädigt. 

Niederlande 1953-1967: 
Farbschäden wegen 
Eckbug und Schürfung 
der Bildoberfläche (bei 
der Beförderung).

Links: Tunesien 1906-
1926: Eine zerknüllte 
Marke = Ausschuss. 
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Beschädigungen: Dünne Stellen

Norwegen 1946, König Haakon VII., Marke mit rückseitig dünner Stelle 
(typische Falzgröße)
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Beschädigungen: Abschürfungen
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Beschädigungen: Risse • Stiche • Schnitte
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Beschädigungen: Flecken
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Beschädigungen: Flecken
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Beschädigungen: Flecken
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Beschädigungen: Flecken

Die abgebildete Marke wurde durch unsachgemäßes Aufkleben 
verdorben, denn sie war mit einem  Plastikklebestreifen in einem Album 
befestigt. Der synthetische Klebstoff oxidierte und dunkelte nach. Er 
fällt zwar noch einiger Zeit ab, hinterlässt aber auf Papier glasige 
braune Spuren.
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Beschädigungen: Fehlende Teile
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Abstempelungen
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Gummierung


